Зміст
										
Вступ
I.Актуальність теми……………………………………………2
1.Принцип роботи вклдадишів………………………………….3
II Матеріал та методика дослідження
2.1 Матеріали вкладишів підшипників …………………..….4
2.2 Методи дослідження властивостей покриття……………5
2.3  Методика ренгенівських 
мікрорентгено спектральних досліджень……………………..5
2.4Визначення міцності з`єднання 
нанесеного покриття з основним металом……………………..6
2.5  Методика визначення твердості 
[bookmark: _GoBack]та мікротвердості покриттів……………………………………..7
2.6  Методика нанесення плазмових покриттів………………...9
2.7  Методика зношувальних випробовувань…………………..17
ІІІ Дослідження зносостійкості деталей зміцнених плазмовим покриттям
3.1Лабораторні дослідження відновлених вкладишів,………….20
IV.Мікроструктура й фазовий склад покриттів………………26
V- Стендові й виробничі випробування вкладишів підшипників….28
Висновки
Література





















2
